


P - natürliche Gesteinskörnung

Grauwacke

122

6.2 d/D 31,5/63

6.3 Kategorie A

bestanden

6.6

SI [M.-%] SI5/30

FI [M.-%] FI35

6.7 Kategorie B

7.4.2 [Mg/m³] 2,70 ± 0,05

7.2

LA [M.%] LARB14

SZ [M.%] SZRB18

7.3 MDERB [M.%] NPD

6.4 Kategorie B

6.5 Kategorie B

NPD

7.4.1 MS [M.%] ≤ 3

WA24 [M.%] Wcm 0,5

7.5 NPD

Erklärte Leistung

Leistungserklärung Nr.: 011-13450-2026.06

Klassifizierungscode:

Petrographischer Typ:

Korngrößenverteilung  nach DBS 918061

Korngrößenverteilung

Korngröße des Gleisschotters

Lfd. Nr. 

Leistungserklärung

Sortennummer

011-13450-2026.06

Sonnenbrand

Wasseraufnahme

Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel

Freisetzung gefährlicher Substanzen:

Gehalt an Feinstkorn

1)
 Schwankungsbreite ± 0,05 Mg/m³

/
2) 

Prüfung im aktuellen Prüfzeugnis

  Angaben zu weiteren Eigenschaften sind im aktuellen Prüfzeugnis aufgeführt.                                                             

www.mdb-gmbh.de

Gehalt an Feinkorn

Widerstand gegen Verschleiß

0838-CPR-22314WPK-Zertifikatsnummer

Schlagzertrümmerung (Anh. D)

Los-Angeles-Koeffizient (Anh. C)

Widerstand gegen Zertrümmerung

Rohdichte

Kornlänge

Plattigkeitskennzahl

Kornformkennzahl

Kornform

Anforderung in dieser                                           
und/oder anderen Norm(en)

Leistungserklärung/Sortennummer

011-13450-2026.06


